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1]... BENEZETÉBS

A müanyagok rohamos fejlődése az erősáramu villamosipar fejlődé-
sére is nagy kihatással van. Ismeretes, hogy műanyagok nélkül kor-
szerü villamosipar nem képzelhető el; a müanyag a villamosiparban
nem holmi pótanyag, hanem olyan anyag, amely nélkül a villamos-
ipar nem fejlődhetett volna mai szinvonalára és amely nélkül nem

ís képzelhető el a villamosípar fejlődése. Más szóval, a müanyag
a villamosipar nélkülözhetetlen szerkezeti anyaga, amely döntő
módon befolyásolja a villamosipar termékeinek tervezését, kivite-
lezését és alkalmazását.

Bevezetőben rámutatunk arra, hogy többszáz olyan vegyület
van, amelyek fiziko-kémiai tulajdonságaik alapján müanyagnak
foghatók fel. Azonban ezeknek csak egy viszonylag kis töredéke
egyesiti magában azokat á feltételeket, amelyek feljogosítják
őket a "müanyag" névre.

(ab
A müanyag, mint uj szerkezeti anyagy-viszonylag rövid multra
tekinthet vissza. Fejlődése nem egészen 60 évvel ezelőtt a
BAEKELAND által feltalált "Bakelit" előállításával kezdődött.
1930. évben a világ miűanyagtermelése 200.000 t/év volt és a kö-
vetkező években - többek között sok iparilag fejlett országnak
a természetes nyersanyag forrásoktól való elszigetelése miatt -
ugrásszerüen megnőtt. Ez a fejlődés nemcsaka műanyagokra vonat-—

kozott, hanem a müszálak és a mükaucsuk termelésére is. Amig

1949. évben a világ müanyagtermelése 1 millió tonna körül volt,
1958-ban már elérte az évi 5 millió tonnát, 1963.évben a 10 1/2
millió tonnát és 1965-ben a 14.6 millió tonnát, (1ásd 1. ábrát).
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151I
A müanyagok több szempont alapján osztályozhatók, igy eredetük,
kémiai felépítésük, az előállítás technológiai eljárása, hővel
szembeni viselkedésük stb. alapján. Nagyon elterjedt és népszerü
a hővel szembeni viselkedés alapján történő osztályozás. Eszerint
a müanyagokat a

1. hőre keményedő müanyagok (duroplasztok) és a
2. hőre lágyuló műanyagok (termoplasztok)

csoportjába sorolják. Ez a két csoport további alcsoportokra
bontható, elsősorban a kémiai szerkezet és az előállitási techno-
lógiai eljárás alapján. A csoportok fő képviselői a következő
müűanyagíéleségek:z

Müanyagok
1

í

Hőre tönégsüáő Hőre lágyuló
1. Fenoplaszt

;

1, Polivinilgyanták
2, Aminoplaszt . 2, Poliolefin gyanták
3, Telitetlen poliészter gyanták 3e Poliakril gyanták
4. BEpoxi gyanták 4, Poliamidgyanták
5. Szilikon gyanták 5, Poliacetál gyanták
6. Poliuretánok

;
6. Telitett poliészter

gyanták
7 Polikarbonát gyanták
8. Cellulózszármazékok

A müanyagok egy másik csoportosítása a műanyagokat egyszerü,
töltőanyagos és társitott műanyagokra osztja. (Társitott müanya-
gokon vázanyag és mügyanta kombinációját értjük, amely lehet egy
vagy többréteges. Ide tartoznak a rétegelt műanyagok ( : lemezek,
rudak, csövek:), a kasirozással készült társitott müanyag (:pl.
horonyszigetelő fóliák:) stb.)

A müanyagok egy harmadik osztályozása az anyagok alkalmazá-
sát, rendeltetését veszi alapul. Eszerint az osztályozás szerint
a. következő müanyagféleségeket különböztetik megz

1. Szálak, rostos anyagok, Ide tartoznak a kémiailag módo-
sított cellulózszármazékok - pl. müselyem - és az összes szinte-
tikus (mü) rostanyagok, pl. perlon, orlon, terilén stb. Elektro-
mos vonatkozásban ide sorolják az üvegszálakat is.

vk



2. Fóliák, filmek, lemezek. Ide tartoznak a kémiailag módo-

sitott cellulóz és müanyag kétdimenziós félkésztermékek, mint pl.
a celofán, nitrocellulóz-, vagy acetilcellulóz fóliák, a poliszti-
rol és egyéb termoplaszt fóliák, a duroplaszt lemezek (és csövek)
papir-, textil- és üvegszövet vázanyaggal stb.

3. Lakkok, A természetes alapanyagu lakkokon kivül ide tar-
toznak a telitetlen kötésekkel rendelkező olajlakkok, valamint a
polikondenzációs vagy polimerizációs eljárással készült mügyanta
lakkok,

4. Sajtoló-— és fröccsanyagok. Ide tartozik minden duroplaszt
és termoplaszt termék, amely alkalmas formadarabok készitésére.
A formadarabokat sajtolással, fröccssajtolássál, ífröccsöntéssel
és extrudálással készitik.

5. Elasztomerek. Ezek kaucsukélasztikus (nagyon elasztikus)
műanyagok, mint pl. a mükaucsuk, poliuretán és szilikon elasztome-
rek stb.

;

6. Ragasztóanyagok., Ide sorolhatók a müanyag bázisu ragasz-
tók (melamingyanta, poliizocianát-, epoxi stb. ragasztók).

7. Különleges plasztok, Ide tartoznak az ioncserélő gyanták,
szilikon kenőanyagok, szivattyuolajok és tömitőanyagok, a termo-—

plaszt és duroplaszt bázisu vegyszerálló tartály és készülék bé-
lelések stb.

tel ee

A müanyagok szintetikus, makromolekulás szerkezetü polimer anya-
gok. Feldolgozáskor képlékenyek, plasztikusak és innen ered a.
"plasztok" elnevezés.

;

A műanyagok sok azonos, kis molekulasulyu épitőkőből ("mono-
merből!) állnak, amelyek egymáshoz fővegyérték kötésekkel kapcso-
lódnak és ezáltal előáll az a halmaz, amelyet Staudinger után
makromolekulának neveznek. Ha a monomer alapmolekula két reakció-
képes csoporttal rendelkezik (kétfunkciós molekula) lineáris mak-
romolekulák (fonal-, vagy láncmolekulák) keletkeznek. Ha a mole-
kuláknak három kapcsolódási lehetősége van (három funkciós mole-
kulák), a monomerek elégyében jelenlevő mennyiségüktől függően a
makromolekulában elágazások, hidkötések lépnek fel, sőt a makro-
molekula szerkezete térhálós lesz. A hidkötés ismert esete a vul-
kánozás.

A makromolekulák a kismolekulás alkotók (monomerek) össze-
.
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